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Όλα τα υλικά χαρακτηρίζονται από το συντελεστή γραμμικής διαστολής που το καθένα έχει και που

είναι η μεταβολή μήκους ανά «εκατοστιαίο βαθμό» και ανά «χιλιοστό μήκους».

Για το χάλυβα στους 1000C είναι ήδη 0.000012mm 00C/mm, πράγμα που σημαίνει ότι μία ράβδος μή-

κους 2.000mm θερμαινόμενη ομοιόμορφα στους 1000C θα επιμηκυνθεί κατά

0.000012x2.000x100=2.4mm. Δηλαδή το μήκος της θα είναι 2002.4mm.

Με τις ίδιες προϋποθέσεις αλλά στους 6500C το μήκος θα είναι της τάξης των 2003.8mm, ο συντελε-

στής διαστολής σ’ αυτή τη θερμοκρασία είναι 0.000019  mm00 C/mm.

Oι εσωτερικές
τάσεις στις συγκολλητές
κατασκευές και η
αποκατάσταση
των παραμορφώσεων
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Oι εσωτερικές τάσεις 

στις συγκολλητές κατασκευές και η

αποκατάσταση των παραμορφώσεων


